M SZAKI ADATLAP 12.07-hun
EPIT IPARI RAGASZTOK

nagy rugalmassagu csemperagaszto

1. Leiréas, alkalmazas

Az AKRINOL ELASTIK egy cementen és polimer kdt anyagokon alapuld, beltéri és kiltéri hasznalatra egyarant
Alkalmas csempelapok, klinkerek, (veg-és egyéb mozaikok
(finom mész-, mészcement-, gipsz- és cementvakolatok, gipszkarton és szaler sités cement
lapok, porobeton, viztaszitdé forgacslapok, sth.) és padléfeliiletre (beton, cementesztrich) tortén
épuletekben jarélapok ragasztasara, Uj csempék rég
is hasznalhat6 .

alkalmas tobbcélu épit
barmilyen falfelliletre

ipari ragasztéanyag .
Padlof téssel rendelkez
valamint medencék csempeburkolatainak ragasztasara
2. Kiszerelés

5 és 20 kg-os papirzsakok

3. M szaki adatok

sr ség (felhordashoz el készitett habarcskeverék) ~1,54
(kg/dm~)
a nyitott id (a felhordashoz el készitett 3-4
ragasztéanya | ragasztéanyag)
(6ra)
megmunkalha | a felhordott ragaszté nyitott ideje 20-25
tésagiid iés | (perc)
egyeb a felragasztott csempe helyzetének max. 10
funkcionalitasi | valtoztatasi lehet sége (perc)
id k a jarélap burkolat jarhatésaga ~12 utan
(6ra)
T=+20 <, fugazas lehetséges ~4-8 utan (fal)
leveg rel. (6ra) ~24 utan (padlo)
paratart. = 65
%
adhézids tapado szilardsag 20 perccel a felhordas utan >0 8
EN 1346
(MPa)
a felragasztott csempe csuszasa >0,1
EN 1308
(mm)
kezdeti adhézios tapado szilardsag >1,5
EN 1348
(MPa)
adhéziés tapado szilardsag vizzel valo kezelés utan >1,0
EN 1348
(MPa)
adhézids tapado6 szilardsag +70 C-on valé kezelés utan | >1,9
EN 1348
(MPa)
adhéziés tapado szilardsag fagyasztas és felengedés >1,2
utan
EN 1348
(MPa)
H allésag (T) -40 — +70

ragasztasara.
ragasztasara,




f 0Osszetev k: cement, polimer k6t anyag, szilikatos t6lt anyagok, celluléz tomdrit anyag
EN 12004 szerinti besorolas: C 2T

4. Afelllet elkészitése

A felllet lehet szilard, szaraz és tiszta finom mész-, mészcement vagy cementvakolat valamint szaraz és tiszta
betonfeliiletek, cementesztrich felllletek, szaler sités cement- és gipszkarton lapok, forgacslapok vagy régi
csempeburkolatok. A fellletet tisztitsuk meg a gyengén tapadé részekt |, portdl, olaj-és zsirmaradvanyoktol és egyéb
szennyez désekt I.

Az Ujonnan felhordott vakolatokat a burkolatok ragasztasat megel z en vastagsag centiméterenként legalabb 7-10
napig hagyjuk szaradni (az adatok normal korilményekre vonatkoznak: T = +20 T, leveg rel. paratart. = 65%), a
régiekr | pedig feltétlen tavolitsuk el a festékrétegeket, dekorativ szort festékeket, olajbevonatokat, lakkokat és
zomancfestékeket. A betonfeliiletek és a cementesztrichek legyenek legalabb egy hénaposak.

A standard fellleteket a ragaszto felhordasa el tt csupan benedvesitjik, az er sen nedvszivokat vagy a tllsagosan
egyenl tlen nedvszivo-képesség eket pedig higitott AKRIL EMULZIOVAL (AKRIL EMULZIO : viz = 1 : 1) kenjiik at
illetve impregnaljuk. Az olyan problémas fellleteket, mint példaul a régi csempeburkolatok, sima beton, széler sités
cement és gipszkarton lapok valamint forgacslapok, ragasztas el tt kenjik le VEZAKRIL-lal (anyagsziikséglet: ~300
ml/m®). A ragaszté sima felilletekre val6 tapadasat fokozhatjuk, ha el tte a felilletet egy megfelel eszkdzzel részben
.megsértjik”. llyen beavatkozast els sorban az (j csempék régi csempékre tértén ragasztasakor javaslunk.

5. Aragaszto elkészitése és felhordasa

A ragasztot agy készitjik el, hogy a zsak tartalmat — a 20 kg illetve 5 kg szaraz keveréket — belekeverjik ~5 | illetve
~1,25 | vizbe, amig teljesen homogén, csomémentes anyagot nem kapunk. 10 percig hagyjuk, hogy megduzzadjon,
majd ismét jol atkeverjik, és ha szikséges, még adunk hozza egy kis vizet. Az elkészitett ragasztéanyag korilbelil 3-4
oraig hasznalhaté.

A ragaszt6 felhordaséara alkalmas szerszam a fogazott acél spakli vagy a fogazott glettvas. A kézepes nagysagu — kb.
10 - 20 cm oldalhosszUsagu — csempék ragasztasakor az eszkdz fogainak szélessége és mélysége legyen 4-6 mm, a
kisebb csempék és mozaikok ragasztasakor haszndljunk finomabb, a ~20 cm-nél nagyobb oldalhosszusagu
csempelapok ragasztasakor pedig durvabb fogazatl szerszamot. A fellilet — amire fel szeretnénk hordani a ragasztét —
nagysaganak meghatarozasakor vegyuk figyelembe, hogy a fal- illetve padléfeliletre felhordott ragaszt6é nyitott ideje
normal kdrilmények kdzott korulbellil 20-25 perc. A lapokat az illeszkedésre vagy a fugakra helyezzik, utébbi esetben
megfelel szélesség m anyag tavtartokat helyeziink a fugakba. Az er sen nedvszivo lapokat a ragasztas el tt vizbe
martjuk. A lapok helyzetét az elhelyezést kdvet en max. 10 percig médosithatjuk.

A munkakat csak megfelel id jarasi korilmények kozott illetve megfelel mikroklimatikus feltételek mellett végezziik: a
leveg és a falfelilet h mérséklete ne legyen +5 T-ndl alacsonyabb és ne le gyen + 35 T-nal magasabb, a leveg
relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb. A kiltéri felileteket a napsugarzassal, széllel és csapadékkel
szemben takarassal védjik, de a védelem ellenére es , kdd vagy er s szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

A csempék kozotti fugakat utdbb kitoltjik a kivalasztott szinarnyalatd fugazé anyaggal, a dilataciés fugakat pedig a
megfelel tartdsan rugalmas glettel.

Becsilt illetve atlagos anyagsziikséglet (a csempék méretét | illetve a felhordas soran hasznalt eszkdz fogazatatdl
figg en)
AKRINOL ELASTIK ~2 — 3 kg/m?

6. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kdvet en azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet
eltavolitani.

A fel nem haszndlt szaraz keveréket rizzik meg az esetleges kés bbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan
anyagmaradékot keverjik 0ssze vizzel és épitési hulladék (a hulladék klasszifikaciés szama: 17 09 04) lerakéhelyen
helyezziik el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithato.




7. Munkavédelem

Az épit ipari illetve hidegburkolo munkak altalanos munkavédelmi utasitasai és el irasai mellett vegye figyelembe,
hogy a termék cementet tartalmaz, ezért Xi IRRITATIV megjel6lés veszélyes készitménynek min sil. Krémtartaima
(Cr 6") 2 ppm-nél alacsonyabb.

A légz szervek védelme: er s porzas esetén véd maszk hasznalata. A kéz-és testfelllet védelme: munkaruha, a
kézzel valé hosszabb érintkezés esetén megel zésképpen kézvéd krém és véd keszty hasznalatat javasoljuk.

ELS SEGELY:

B rrel val6 érintkezés: Tavolitsuk el a szennyezett ruhdzatot, a szennyezett b rfelilletet mossuk le szappanos vizzel.
Szembe jutds: A szemhéjszéleket széthlzva b vizzel 6blitsik ki a szemet (10-15 percig), ha sziikséges forduljuk
orvoshoz. Lenyelés: tdbbszor itassuk meg a sérliltet egy kevés vizzel, azonnal forduljunk orvoshoz.

figyelmeztet Xi
jelzések a
csomagolason

IRRITATIV!

A TERMEK CEMENTET TARTALMAZ!

a biztonsagos R36/38 Szem- és b rizgato hatasu.
munkaveégzéshez R41 Sulyos szemkarosodast okozhat.
sziikséges

intézkedések,

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet.

figyelmeztetések, L . s _
égy S24/25 Kerdlni kell a b rrel vald érintkezést és a szembe jutast.
tajékoztatok S26 Ha szembe jut, b vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28 Ha az anyag a b rre kerll, b vizzel azonnal le kell mosni.

S37/39 Megfelel véd keszty t és szem-/arcvéd t kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoléburkolatot és
a cimkét az orvosnak meg kell mutatni.

8. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatosag

Szallitas kbzben a terméket Ovjuk a nedvességt |. Tarolas szaraz és jol szell z helyen, gyermekek el | elzarva
tartando!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolasban tértén tarolas esetén a felhasznalhatésag: 5 kg-os csomagolas esetén
legalabb 12 hénap, illetve 20 kg-os csomagolas esetén 6 honap.

9. Min ség-ellen rzés

A termék min ségi jellemz it a bels termelési specifikacié és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott vagy el irt min ségi szintnek valé megfelelést a JUB altal mar évekkel korabban bevezetett
atfogd min ségellen rzési rendszer, az 1SO 9001 biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi szinten, a Ljubljanai
Epitésuigyi Hivatalban, és egyéb hazai és kiilféldi, fiiggetlen szakmai intézményekben pedig id szakonként biztositja a
min ség ellen rzését. A termék el allitasa soran szigorGan betartjuk a szlovén és az eurdpai kdrnyezetvédelmi,
valamint a munkaegészségligyi és munkavédelmi standardokat, amit az 1SO 14001 és az OHSAS 18001
tanusitvanyokkal igazolunk.
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Javitott cementes ragaszt6 beltéri és kiiltéri hasznalatra csokkentett csiszassal (C 2T)
Kezdeti adhézids tapado szilardsag >1,5 MPa

Adhéziés tapad6 szilardsag +70 °C-os kezelés utan >1,5 MPa

Adhézios tapado szilardsag vizes kezelés utan >1,0 MPa

Adhézios tapado szilardsag fagyasztas és felengedés utan >1,0 MPa

10. Egyéb informaciok
A prospektusban feltiintetett m szaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk éssze azzal a céllal, hogy a termék

felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznéalasbél vagy rossz
min ség munkavégzésb | szarmazé karokért nem vallalunk felel sséget.

Ez a m szaki adatlap kiegésziti és felvaltja az Osszes korabbi kiadast, az esetleges kés bbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-194/10-gru-tor , 04.02.2010
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